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Ihre Nachricht vom Ibr Zeichen Unser Zeichen Datum
16.12.2024
Priifzeugnis 2253/2024 DIN EN 13242
nach TL Gestein - StB 04/23 DIN EN 13242
Firma: Hartsteinwerke Kleinschénberg GmbH, MeBweg 1, 01665 Klipphausen;

Werk Kleinschonberg-Wustliche

Art d. Uberwachung: Gltelberwachung von Gesteinskdrnungen im StraRenbau gemal
TL Gestein-StB 04/23 / Freiwillige Fremdiberwachung im System 2.

1. Probhenahme

Teilnehmer Werk: Herr Stempel (Hartsteinwerke Kleinschdnberg GmbH)
Teiinehmer Priifstelle: Herr Scheffler (HTW Dresden)

Datum der Probenahme: 23.10.2024

Gesteinsart: Syenodiorit

Entnahmestelle: Gestein vom Band, Filler aus dem Silo

Entnommene Lieferkérnungen: 0/0,063; 0/2; 0/5; 2/5; 5/8; 8/11; 1 1/16; 16/22; 22/32;
2/8: 5/11; 8/16; 16/32; 2/11; 2/16; 5/22; 32/45

Verwendungszweck: Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Baustoffgemische nach DIN EN 13242

(Die Festiegung des zuldssigen Verwendungszweckes der untersuchten Baustoffe im kiassifizierten StraRenbau
erfolgt durch die LISt Gesellschaft fur Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
Ernst-Thalmann-Stral3e 5, 09661 Hainichen)

Dieser Prufbericht umfasst 8 Seiten und darf nur ungekurzt wiedergegeben werden.
Das Prifgut ist verbraucht.

Prifstellenleiterin: Besucheranschrift: Kantakt: Kontakt:
Dipl.-ing. Jutta Borek Prifstelie fiir Strakenbaustoffe Prifstelle fiir Strafenbaustoffe Baustoffpriflabor
Stelivertreter: Andreas-Schubert-Str. 6 Tel.: 0351 462-3751/-3307 Tel: 0351 462-3410
Dr.- Ing. T. Thiel 01069 Dresden E-Mail: jutta.borek@htw-dresdende Fax: 0351 462-2196

. I volker.rauschenbach@htw-  E-Mail: thomas.thiel@htw-
Fachlicher Leiter: Baustoffpriflabor dresden.de dresden.de

Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach  andreas-Schubert-Str. 6
01069 Dresden
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; Priifung im Werl

Abbaufeld:

Aufbereitungsanlagen:

Verladung:

3. Sohle

- Vorbrechen nach Sprengung durch mobilen Brecher
- Vorabsiebung

- Brecher

- Silo

Dosiersteuerung / Band

i Uberpriifung der WPK

WPK-Labor:

Boden Kuntze GmbH

Es erfolgt eine regelmaRige Prifung der Produkte gemaR System 2+ mit freiwilliger
GUtetberwachung gemaR Vereinbarung SMWA - UVMB vom 05.11.2004 entsprechend
Anhang C der TL Gestein-StB

. Laboruntersuct  PEitEteaRn]

4.1 KorngréBenverteilung und abschiimmbare Bestandteile nach DiN EN 933-1

Lfd. Siebdurchgang in Masseanteil in M.-%
Nr. 1 2 3
Prifsieb Ist Soll st Soli Ist Soll
in mm Fiilfer 0/2 0/5
11,2 100 100
8,0 100 98-100
5,6 96,3 85-99
4,0 100 100 77,3
2,8 99,5 60,8
2,0 100 100 88,8 85-99 45,6
1,0 - 45,5 27,0
0,25 - 21,4 11,2
0,125 99,5 85-100 12,4 6,7
0,063 94,7 70-1C0 5,0 3,3
Kategorie G85 Gr80
fangegehena fangegebena

a) der Hersteller erklért fiq
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Lfd. Siebdurchgang in Masseanteil in M.-%

Nr. 4 5 6
Prifsieb Ist Soll Ist Soll Ist Soll

in mm 2/5 5/8 8/1

22,4 100 100

16,0 100 100 100 98-100

11,2 100 100 100 98-100 92,7 90-99

8,0 100 100 90,4 90-99 13,8 0-15

56 949 90-99 12,7 G-15 2,2

4,0 54,4 2,3 1.4 0-5

2,8 - 1,0 0-5

2,0 4,3 0-10

1,0 1,3 0-2

0,063 0,4 0,3 0,4

Kategorie | Gc906/10 GcB50/15 Gc80/15
fos fos fos

Lfd. Siebdurchgang in Masseanteit in M.-%

Nr. 7 8 g
Priifsieb Ist Soil Ist Soll Ist Soll
in mm 11/16 16/22 22/32

63 100 100

45 100 100 100 98-100

31,5 100 100 100 98-100 98,8 80-99

22,4 100 98-100 95,6 90-99 12,1 0-20

16,0 92,0 90-99 10,0 0-15 0,6

11,2 14,9 0-15 2.1 0,4 0-5

8,0 1,7 1,5 0-5

56 1,1 0-5

0,063 0,2 0,2 0.3
Kategorie | Gc90/10 Gc90/15 Gc80/20
fus fos fos

Lfd. Siebdurchgang in Masseanteit in M.-%

Nr. 10 11 12
Priifsieb Ist Soll Ist Soll ist Soll
in mm 2/8 5/11 8/16

315 100 100
22,4 100 100 100 98-100
16,0 100 100 100 g8-100 94,1 80-99
11,2 100 98-100 95,2 80-99 51,5 20-70

8.0 03,3 80-99 53,8 20-70 9.7 0-20

5,0 55,7 16,7 0-20 ,5

4,0 30,0 20-70 1,7 1,6 0-5

2.8 1.1 0,9 0-5

2,0 2,1 0-20

1,0 0,5 0-5
0,063 0,3 0,3 03

Kategorie | Gc80/20 Gc80/20 Gc80/20
fos fos fos
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Lfd. Siebdurchgang in Masseanteil in M.-%

Nr. 13 14 15
Prifsieb Ist Soll Ist Soll Ist Sall
in mm 16/32 2/11 2/16

63 100 100

45 100 98-100

31,5 98,2 80-99 100 100

22,4 62,1 20-70 100 100 100 98-100

16,0 8,8 0-20 100 98-100 08,5 90-99

1,2 2,0 97,8 90-99 75,2

8,0 1,2 0-5 69,4 48,1 20-70

56 37,5 20-70 22,6

4,0 18,8 9,6

2,8 7.1 3,3

2,0 1.7 0-15 0,9 0-15

1,0 a,7 0-5 0,5 0-5
0,063 0,3 0,5 0,4

Kategorie | Gc80/20 Gc80/20 Gc90/15
fos fos fos
Lfd. Siebdurchgang in Masseanteii in M.-%
Nr. 16 17
Prifsieb Ist Solt Ist Soll
inmm 5/22 32/45
63,0 100 98-100
56,0 100
45 100 100 94,9 80-99
31,5 100 98-100 8,9 0-20
22,4 99,0 90-99 0.4
16,0 76,1 0,1 0-5
11,2 48,1 20-70
3,0 20,5
56 4,5 0-15
4,0 0,8
2,8 0,6 0-5
2,0
1,0
0,063 0,3 0,3
Kategorie Gc90/15 G:80/20
fo,s fn,s




Toleranz bezogen auf den hersteliertypischen Durchgang der Korngruppen aus groben

Gesteinskérnungen durch das Zwischensieb

Priifzeugnis 2253/2024 DIN EN 13242

Korngruppen/Liefer- Toleranz nach TL Toleranzbereich Kategorie
kérnungen Gestein in M.-% M.-%
2/8 +417.5 13,6 -486 Gaonzs
2111 +17,5 24,1 - 59,1 Gaonzs
8/16 + 15,0 358 -65,8 Gaors
16/32 +15,0 41,3-70,0 Gaons
5/11 +15,0 40,6 - 70,0 Gaons

Die Toleranzen ergeben sich nach Tabeile 3 der TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fiir den Durchgang
durch das Zwischensieb (20 - 70 M.-%) und der Toteranz auf den nach Herstellerangaben typischen

Siebdurchgang.
4.2 Rohdichte
Korngruppen/Liefer- | Gepriifte Kornklasse | Priifverfahren Rohdichte in Mg/m?
kérnungen
Fiiller (Silo) 0/0,125 DIN EN 1097-7 2,751
0-4mm 0,063/2 DIN EN 1097-6, Anhang A 2,718
DIN EN 1097-6, Pkt. 9 2,640
4-32mm 8/12,5 DIN EN 1097-6, Anhang A 2,721
DIN EN 1097-6, Pkt. 8 2,680
>32 mm ; 35,5/45 DIN EN 1097-6, Anhang A 2,648
4.3 Sandéquivalent nach DIN EN 933-8
Ausgangskérnung Prifkérnung Sandédquivalent - Wert SE
mm mm Einzelwerte Mittelwert Kategorie
Feine 0/2 78,6 78
Gesteinskérnung 0/2 76,2 SEzs
4.4 Kornform nach DIN EN 933-4
Kornung Kornformkennzahi Sl
mm Masse-%
ist Kategorie
nach TL Gestein,
Anhang F.1
2/5 45,1 Slso
5/8 37,8 Slso
8/11 18,5 Slso
11716 17,6 Slso
16/22 19,7 Slso
22/32 19,9 Slso
2/8 40,8 Slso
5/11 28,3 I Slso
8/16 T T Sls
16/32 19,8 Slso
2/11 32,6 Slso
2116 27,7 Slso
5/22 21,8 Slso
32/45 18,8 Slso

Beurteilung erfolgt ab Kornklassen =5 bzw.4 mm




Priifzeugnis 2253/2024 DIN EN $3242

4.5 FlieRkoeffizient nach DIN EN 833-6

Gesteinsk&rnung Prafkérnung FlieRkoeffizient Ecs
ins
mm mm Einzelwerte Mittelwert Kategorie
41,0
Feine 40,5
Gesteinskdrnung 0,063/2 40,6 4 Ecs35
0/2 40,5 (mit Ese = 32)
40,6
41,2
Gesteinskérnung 41,3 Ecs35
0/5 0,063/2 41,0 1 (mit Ecse = 32)
40,9
40,9

4.6 Widerstandsfahigkeit gegen Schlag an grober Gesteinskérnung 8/12,5 nach TP Gestein-

S§tB, Teil 5.1.2
Ausgangskérnung Rohdichte [ Anteil Kérner Schlagzertrimmerungswert SZ 8/12,5
8/11; 11416 in g/cm?3 Siaa In Masse-%
21,3
Prifkéroung 8/12,5 2,721 18 M.-% 21,7
21,3
Ist SZ, Mittelwert 214
Kategorie $Z;
4.7 Widerstand gegen Zertrimmerung mit dem Los Angeles-Priifverfahren nach
TP Gestein-5tB, Teil 5.3.1
Ausgangskérnung Pritkdrnung Los Angeles-Koeffizient LA
- in Masse-%
8/11;11/16 10/14 20,7
I Kategorie LAzs
4.8 Widerstandsfihigkeit gegen Schlag an Schotter 35,5/45 nach TP Gestein-StB, Teil 5.1.3
Ausgangskdrnung Rohdichte Anteil Kérner Siebdurchgang
32/45 Slag SD
in g/cm?® in Masse-%
22,1
Prafkérnung 35/45 2,648 18,8 M.-% 22,0
21,8
Mittelwert 22,0
Kategorie SD:»

4.9 Widerstand gegen Zertrimmerung mit dem Los Angeles-Priifverfahren fiir Schotter
nach TP Gestein-5tB, Teil 5.3.1.2

Ausgangskdrnung Prifkérnung Los Angeles-Koeffizient LA
in Masse-%
32/45 35/45 17,2
Kategorie LA
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4.10 Gesamtschwefelgehalt, salzsdurelésliche Sulfate, wasserldsliche Chloride nach DIN EN
1744-1
2 Prifkornkla | Gesamtschwefeigehalt M.-% SOz M.-% Cl
sse
mm Ist Solt Ist Solf Ist Soll
TL Gestein- DIN EN TL Gestein-
StB 13242 StB
<0,25 0,1 <10 <0,1 <1,0 0,001 Keine
(gemahlen aus < 2) Forderung
Kategorie / L ASgs Cls 0,04
Anforderung

Prifbericht 1515/24 vom 11.12.2024 STB Priifinstitut fiir Baustoffe und Umwelt GmbH Erfurt

4.11

Erstarrungs- und erhartungsstérende Bestandteile nach DIN EN 1744-1, Ab. 15.1

Das Vorhandensein eines organischen Anteils wurde nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 mit

Natronlauge geprift.

Es trat nach 24 Stunden keine Verfarbung der Uberstehenden Flissigkeit auf. Es ist davon
auszugehen, dass die Gesteinskdrnungen frei von organischen Stoffen sind.

412 Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6 und Widerstand gegen Frost-Tau-
Beanspruchung nach DIN EN 1367-1

Ausgangskdrnung | Priifkorn- Wasseraufnahme Wasseraufnahme Absplitterungen nach
klasse in M.-% in M.-% Frostversuch
in M.-%

Ist Soli ist

8/16 8/12,5 043 0,19

0,55 £05 0,26

0,19

Mittelwert: 0,55 erfillt 0,2
Kategorie WA0,5 F1

4.13 Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung nach DIN EN 1367-1, Anhang B

Prufkérnung Absplitterungen
in M.-% Soll TL Gestein
Ist
8/16 03 <8
0,4 {< 5 bei Frosteinwirkungszone Il nach RStO
0,8 12/24)
Mittelwert: 0.5
4.14 Magnesiumsulfat - Verfahren nach DIN EN 1367-2
| Ausgangs- Prifkérnung Magnesiumsulfatwert {MS)
kGrnung
mm M.-%
8/11;11/16 10/14 Einzelwerte Mittelwert Kategorie
58
9,5 7.7 MS20
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4.15 Wasserempfindlichkeit feiner Gesteinskérnung nach TP Gestein, Teil 6.6.3

Ergebnis Serie E Ergebnis Serie F
(Eigenflller aus fGk) (Standard-Kalksteinmehi)
Einzelwerte Mittelwert Einzelwerte Mittelwert
23,60 16,02
Wasseraufnahme W (Vol.-%) 24,31 23,1 16,86 16,1
21,45 15,29
1,5 0,5
Quellung Q (Vol.-%) 1,0 1,6 0,5 0.5
0,5 0,5
36,69 18,52
Schittelabrieb Sa (M.-9%) 37,51 37,9 20,34 20,0
39,37 20,97

Die Ergebnisse entsprechen den Erfahrungswerten gemaR TL Gestein-StR 04/23, Anhang A.2

4.16 Uberpriifung wPk
Bei der Eigeniiberwachung wurden keine wesentlichen Mangel festgestellt,

Der mittlere Hohiraumgehalt nach Rigden liegt bei 44,0 Vol.-%. Die maximale Spannweite betrdgt
4,5 Vol.-% (kleinster Wert: 42,5 Vol.-% und gréRter Wert: 46,5 Vol.-%).

3. __Befund

Die im Steinbruch Kieinschénberg hergesteliten Gesteinskdrnungen unterliegen einer Werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK), einer Giiteliberwachung und einer freiwilligen Giteliberwachung im
System 2~ Die Gesteinskérnungen entsprechen den DIN EN 13242 und den Anforderungen der TL
Gestein-StB 04/Fassung 2023, Anhinge E und H.

Die aus dem Festgestein im Werk hergesteiiten Gesteinskdrnungen stellen ,natlrliche
Gesteinskrnungen” im Sinn der Europdischen Normen dar. Daher gilt hinsichtlich der
Umweitvertraglichkeit nach TL Gestein-StB 04/23, Abschnitt 2.4: -Bei natlrlichen Gesteinskdrnungen
(gebrochenes Festgestein, Kies und Sand sowie gebrochener Kies) ist die Umweltvertraglichkeit
grundsétzlich gegeben. Deswegen ertibrigen sich weitere Nachweise.”

Dresden, den 16.12.2024

JOUES Mo/c’/;;m

Dipl.- Ing. J. Borek Prof. Dr.- Ing. V. Rauschenbach
Leiterin der RAP Stra- Prifstelle Fachi. Leiter der RAP Stra- Priifstelle



